
MISBRUIK/THERMISCHE BESCHADIGINGONJUISTE ASSEMBLAGE

ABNORMALE SLIJTAGE

FALEN VAN BIJBEHORENDE ONDERDELEN

UITERLIJKVervorming van het contactvlak met de naaf, en/of scheuren rond de bevestigings-
gaten 

OORZAAKOnjuiste aandraaivolgorde. Onvoldoende aandraaimoment gebruikt

EFFECTTrilling, met name b�  de eerste indrukken van de rempedaal

OPLOSSINGVervang de remsch� ven en volg de juiste bevestigingsvolgorde en de door de fabri-
kant aanbevolen aandraaimomenten

UITERLIJKBlauwe vlekken en sommige delen van de remsch� f z� n donkerder van kleur Tekenen 
van plaatsel� ke oververhitting

OORZAAKOvermatige uitloop van de naaf. Ongel� kmatig contact van remsch� f met rem- blok, 
hetgeen overmatige oscillatie produceert, wat leidt tot plaatsel� ke warmte- ontwik-
keling – met als gevolg remsch� fverkleuring (blauw worden).

EFFECTGeleidel� ke toename van lawaai en trilling 

OPLOSSINGCorrigeer de uitloop van de wielnaaf en zorg dat deze binnen de juiste toleranties
valt

UITERLIJKOvermatige sl� tage van de remsch� ven met groeven in het oppervlak

OORZAAKOvermatige of complete sl� tage van remblokken hee�  als gevolg dat de anker- plaat 
van de remblokken contact maakt met de remsch� f (metaal op metaal), waardoor het 
oppervlak van de remsch� f beschadigd raakt 

EFFECTZeer lage reme�  ciëntie/verhoogde remafstanden en een schurend geluid

OPLOSSINGVervang de remsch� ven en de remblokken. Zie, waar van toepassing, of het waar- 
schuwingslampje voor rembloksl� tage juist werkt

UITERLIJKDiepe groeven tussen de remsch� fkap en het remsch� fvlak

OORZAAKOvermatige sl� tage van remblokken en remsch� ven leidt tot bewegen van de anker-
plaat binnen de remklauw. In dit geval is de ankerplaat van het versleten remblok los-
geraakt van de zitting in de remklauw, hetgeen groeven tussen de remsch� fkap en het 
remsch� fvlak veroorzaakt

EFFECTZeer lage reme�  ciëntie met een lange pedaalslag en hevig lawaai

OPLOSSINGVervang de remsch� ven en de remblokken. Controleer en, waar nodig, repareer de 
remklauw

UITERLIJKOngel� kmatige sl� tage van de remblokken. Grote sl� tage van één remblok met mini-
male sl� tage aan de andere kant 

OORZAAKVastlopen van remklauw. Een remblok is in constant contact met de remsch� f, het-
geen resulteert in sl� tage van het remblok tot aan de metalen ankerplaat. De kant 
van het remblok die in contact komt met de ankerplaat is ernstig gegroefd, terw� l de 
andere kant van de remsch� f en het andere remblok praktisch nieuw z� n

EFFECTDoorlopend schuurgeluid, trilling en lage reme�  ciëntie. Mogel� ke ongebalan- ceerde 
remactie, waarb�  het voertuig naar een kant trekt

OPLOSSINGDe remklauw moet worden gecontroleerd, vervangen of gerepareerd. Vervang waar 
nodig de remblokken en remsch� ven

UITERLIJKGroeven op de remsch� f

OORZAAKDe diepe groeven worden veroorzaakt door losse schurende deeltjes tussen de rem-
blokken en de remsch� f. Het kan z� n dat er vreemde deeltjes van buiten het remsys-
teem binnentreden (weg, vuil, water) of van slecht gemengd frictiemateriaal

EFFECTLawaai t� dens het remmen en normaal r� den en lage reme�  ciëntie als gevolg van 
verminderd remcontactvlak 

OPLOSSINGVervang de remblokken en remsch� ven

UITERLIJKBesmetting van het remsch� foppervlak – verglazen en/of donkere vlekken

OORZAAKAfzetting van frictiemateriaal op het oppervlak van de remsch� f. Dit geschiedt ge-
woonl� k als er remblokken van een slechte kwaliteit z� n gemonteerd

EFFECTTrilling, slechte reme�  ciëntie, zware pedaalslag

OPLOSSINGMonteer alleen remblokken van een goede kwaliteit met frictiemateriaal dat past b�  
de rem en het voertuig

UITERLIJKOngel� kmatige sl� tage van de remvlakken. Blauwe vlekken in het midden van het 
remvlak. Mogel� ke scheurvorming 

OORZAAKOnjuiste assemblage van de remklauw en/of remblokken kunnen als gevolg heb- ben 
dat de remblokken zich op verschillende hoeken ten opzichte van de remsch� f bevin-
den, waarb�  elke kant op een andere snelheid sl� t. De blauwe vlekken z� n, daar waar 
frictiecontact plaatsvindt, de oorzaak van ernstige plaatsel� ke over- verhitting

EFFECTGeleidel� k oplopende trilling als gevolg van warmteplekken. Waarsch� nl� ke ver- min-
dering van de reme�  ciëntie.

OPLOSSINGControleer en, waar nodig, repareer de remklauw. Vervang de remblokken en contro-
leer of het type en de vorm juist z� n voor toepassing

UITERLIJKRadiale breuken/blauwe vlekken overeenkomend met de ventilatieframes

OORZAAKDe blauwe vlekken z� n een symptoom van opkomende scheuren
Deze worden veroorzaakt door metallurgische veranderingen in het oppervlak- ma-
teriaal, waardoor het hard en broos wordt. Dit is een typisch gevolg van het overbe-
lasten van de remmen buiten de normale ontwerplimieten. Het kan het gevolg z� n 
van intensief of ongewoon remmen, b� voorbeeld agressief r� den of te zware vracht

EFFECTRemfading/verminderde remprestaties, lawaai, trilling 

OPLOSSINGVervang de remsch� ven, verm� d het misbruiken van het remsysteem en maak
e�  ciënter gebruik van de uitlaatrem

UITERLIJKOvermatige sl� tage. De remsch� fdikte is minder dan de door de fabrikant aanbe- vo-
len minimumdikte

OORZAAKDe remsch� ven z� n niet regelmatig gecontroleerd of op het juiste moment vervangen 

EFFECTVerminderde prestaties, trilling en overmatig lawaai b�  het remmen 

OPLOSSINGVolledige inspectie van het remsysteem en de b� behorende onderdelen. Vervang 
defecte onderdelen, monteer nieuwe remsch� ven en houd rekening met de door de 
fabrikant aanbevolen aandraaimomenten en volgorde t� dens het aandraaien. Zorg dat 
er in de toekomst controles en periodiek onderhoud wordt uitgevoerd

UITERLIJKContactvlak met de naaf is losgeraakt of vervormd

OORZAAKOvermatig aandraaien en niet hanteren van de door de fabrikant aanbevolen aan- 
draaimomenten en volgorde t� dens het aandraaien

EFFECTLosraken van het contactvlak van de sch� f. Volledig remfalen 

OPLOSSINGVolledige inspectie van het remsysteem en de b� behorende onderdelen. Vervang de-
fecte onderdelen en monteer nieuwe remsch� ven en houd rekening met de door de 
fabrikant aanbevolen aandraaimomenten en volgorde t� dens het aan- draaien

UITERLIJKVervorming van het contactvlak met de naaf, en/of scheuren eromheen

OORZAAKTe groot aandraaimoment gebruikt op de borgschroef

EFFECTTrilling beginnend b�  de eerste indrukken van de rempedaal

OPLOSSINGVervang de remsch� ven en verm� d overmatig aandraaimoment. Borgschroeven z� n 
alleen bedoeld om er voor te zorgen dat de remsch� ven op de juiste plaats zitten

UITERLIJKVuil en/of roest op de naaf

OORZAAKVuil en/of roest op het oppervlak van de naaf kan leiden tot verkeerd uitl� nen t� dens 
het monteren, hetgeen leidt tot ongel� kmatig contact tussen de oppervlakken van 
het remblok en de remsch� f en ongel� kmatige sl� tage van de remsch� f

EFFECTVerschil in dikte van de remsch� f, hetgeen leidt tot oscillatie van het oppervlak van de 
remsch� f, met als gevolg lawaai en trilling. Het e� ect wordt met gebruik steeds groter

OPLOSSINGHaal de remsch� f weg en reinig de oppervlakken van de wielnaaf en remsch� f voor-
zichtig, en zorg dat roest en andere vuildeeltjes worden verw� derd. Contro- leer of 
het steunvlak niet vervormd of beschadigd is. Breng de remsch� ven weer aan en houd 
rekening met de door de fabrikant aanbevolen aandraaimomenten en volgorde t� dens 
het aandraaien

UITERLIJKLosraken van de remsch� fkap van het remvlak

OORZAAKMechanische stress vanwege verkeerd uitl� nen. Onjuiste assemblage of plaatsing van 
de remklauw en remsch� f met als gevolg asymmetrische sl� tage van het remvlak, 
hetgeen uiteindel� k in losraken resulteert 

EFFECTIn het begin een hard lawaai en trilling t� dens het remmen, met volledig mechanisch 
falen na het losraken 

OPLOSSINGVolledige inspectie van het remsysteem en de b� behorende onderdelen. Vervang de-
fecte onderdelen en monteer nieuwe remsch� ven en houd rekening met de door de 
fabrikant aanbevolen aandraaimomenten en volgorde t� dens het aan- draaien. Voor-
dat de remsch� ven worden gemonteerd dient het uitl� nen en de assemblage van de 
remklauw op de as te worden gecontroleerd

UITERLIJK De remsch� ven tonen kleuren van verschillende intensiteit en tinten (blauw, violet, 
goud)

OORZAAKSlecht inlopen. Het is normaal op nieuwe installaties dat er lichte variaties op het op-
pervlak tussen het remblok en de remsch� f z� n. Als de remmen niet goed in- gelopen 
z� n, raken de oppervlakken waar frictie plaatsvindt oververhit, hetgeen leidt tot me-
tallurgische verandering op het frictievlak

EFFECTSlechte reme�  ciëntie als gevolg van verlaagde frictie. Er kan trilling plaatsvinden, het-
geen t� dens de levensduur van het remblok en de remsch� f alleen maar erger wordt

OPLOSSINGVervang de remsch� ven en houd rekening met de juiste inloopprocedure, d.w.z. matig 
het gebruik van de rem t� dens de eerste 200 kilometer
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Ferodo is een gedeponeerd handelsmerk van

PROBLEEMOPLOSSINGSKAART – REMSCHIJVEN

Periodieke inspectie van het remsysteem is essentieel. Wanneer de remsch� ven vervangen moeten worden, is het om veiligheidsredenen aanbevolen tevens de remblokken te vervangen. Beide dienen alt� d te worden vervangen aan beide einden van de as.
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