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Por lo general, los casquillos de cojinete tienen el 
mismo grosor de pared en las mitades superiores e 
inferiores. Sin embargo, en algunas aplicaciones, el 
casquillo superior con más carga es ligeramente más 
grueso que el inferior. La diferencia suele ser de unos 
0,050 mm o 0,002”.

Al tener un ajuste más estrecho, aumenta el área 
de la película hidrodinámica de aceite del casquillo 
superior, lo que le permite soportar más carga de 
la biela para una presión concreta de la película de 
aceite. En otras palabras, las presiones del casquillo 
superior se reducen cuando se instalan cojinetes 
asimétricos nuevos en un motor existente. Ten en 
cuenta que se mantiene la holgura diametral, lo que 
permite que la biela se mueva con normalidad y que 
el aceite fluya.

Los cojinetes asimétricos no requieren técnicas de 
instalación especiales, pero se debe prestar mucha 
atención a las marcas de los casquillos superiores 
e inferiores. Si el motor es de origen italiano, los 
casquillos superiores pueden llevar la inscripción 
«stelo» y los inferiores, «cappello». Todas las 
aplicaciones de cojinetes asimétricos se identifican 
claramente en el catálogo de cojinetes de Glyco.
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