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El motor VW 2.5 TDI, que se instala en los motores 
AXD, AXE, BAC, BLJ y BLK, se fabrica con una 
aleación de aluminio de gran dureza que presenta un 
revestimiento de plasma aplicado a la pared de los 
cilindros.

Puesto que el diseño de estos bloques de motor de 
aluminio no permite su rectificación y con el fin de 
evitar la presencia de residuos en el bloque de motor, 
DRiV ha presentado una gama de pistones de Nüral y 
camisas de Goetze para recuperar una pared interior 
desgastada.

•	 87-421000-10 estándar para los cilindros 1 y 2
•	 87-421000-20 estándar para los cilindros 3 a 5
•	 87-421007-10 +0,50 mm para los cilindros 1 y 2
•	 87-421007-10 +0,50 mm para los cilindros 3 a 5
•	 14-020420-00 estándar
•	 14-020421-00 + 0,50 mm
 
Con el fin de recuperar una pared interior desgastada 
a tamaño estándar, se debe usar una combinación de 
camisa y pistón estándar.

En el caso de que la pared interior del cilindro esté 
demasiado desgastada, el bloque de aluminio se 
puede rectificar aún más y usar la combinación de 
camisas y pistones más grandes de +0,50 mm.
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